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RIASSUNTO

| depositi bauxitici dei Monti del Matese costituiscono un importante livello guida che segna la fase di
continentalita che interesso questo massiccio tra I'Albiano ed il Cenomaniano (circa 90-110 milioni di anni fa).
Questi depositi residuali di ambiente tropicale sono particolarmente ricchi di ossidi di alluminio e rappresentano,
pertanto, la principale fonte di estrazione di questo metallo. Proprio per questo scopo, nel 1921, la Societa
Anonima Monte Mutri inizio lo sfruttamento dei giacimenti bauxitici di Cusano Mutri (BN) sui Monti del Matese
che portarono alla realizzazione di alcune delle miniere che vengono descritte in questa nota la quale rappre-
senta un preliminare contributo a delle ricerche ancora in corso.

ABSTRACT

In this paper the authors report preliminary data on the bauxite mines of Cusano Mutri, in the Matese
Mountain. The bauxite deposits is the result of a continental phase during the geological evolution of area in the
Albo-Cenomanian age (about 90-110 million year before present). This rock is mostly constitute of aluminium
oxide and represent the raw materials for the extraction of metallic aluminium. The quarrying of bauxites from
the Cusano Mutri deposit become in the 1921 by Societa Anonima Monte Mutri and after 1939 by the Societa
Anonima Montecatini until 1963. During research we have explore eight mines and in this paper we report the
data of two mines that have a development more than 200 meters, compose by sub horizontal gallery average
large of 1,6 meter and high 2 meter. Now, the mines are desert, but represent an important shelter for the local fauna.

PREMESSA

Nonostante la regione campana, per la sua costituzione geologica, non
sia ricca di minerali primari & stata comunque interessata da un discreto
sviluppo di attivita mineraria che, in alcuni casi, ha anche assunto una
certa rilevanza economica. La fine di questa attivita, cosi come in tutta
Italia, ha comportato I'abbandono di questi siti minerari ancora oggi, tut-
tavia, testimoni delle fasi iniziali del processo di sviluppo industriale del
nostro paese, nonché del duro contributo che la categoria dei minatori ha
dato a questo processo.
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E nell’ambito della riscoperta storica e della valorizzazione di questi siti di archeologia industriale
che gli autori hanno iniziato un programma di ricerca e studio dei principali siti minerari in Campania,
di cui la presente nota costituisce un contributo preliminare ad uno studio ancora in corso.

CENNI STORICI SULL'INDUSTRIA DELL’ALLUMINIO ED ORIGINE DELLA BAUXITE

L’Alluminio & il metallo pil abbondante sulla crosta terrestre costituendone circa I'8,5%; € di colore
bianco argenteo ed ha alcune caratteristiche chimico-fisiche come il basso peso specifico, I'alta
conduttivita termica ed elettrica ed un’elevata resistenza agli sforzi che lo rendono un metallo molto
usato. Tuttavia, non & presente allo stato libero per la sua elevata reattivita, ma piuttosto combinato
con ossigeno e/o altri elementi a formare minerali quali silicati, ossidi (bauxite), miscele di fluoruri
(criolite) e solfati. In particolare, il suo nome deriva dal solfato di alluminio Alum, successivamente
Allume, utilizzato da millenni nell'industria dei colori e degli emostatici.

L’industria dell’alluminio nel mondo ha avuto inizio durante la seconda meta del 1800 quando
Napoleone lll, a cui era stato fatto dono di uno tra i primi medaglioni coniati con questo metallo,
finanzio gli studi per ricercare un metodo conveniente per la sua produzione, avendone intuito le
possibili applicazioni anche in campo bellico (Braoy & HoLum, 1985).

In Italia I'industria dell’alluminio ebbe inizio nel 1907 con una produzione annua di circa 320
tonnellate. | primi centri di produzione furono quelli di Bussi, in provincia di Pescara, fondati dalla
Societa ltaliana dell’Alluminio; seguirono le officine di Borgofranco, presso Ivrea, e quelle di Mestre,
fondate nel 1927 dalla Societa Anonima Veneta dell’Alluminio (MoscHeTTi, 1927). In Campania, tra il
1921 ed il 1923 la Societa Anonima Monte Mutri svolse attivita minerarie rivolte alla produzione di
alluminio in alcune localita dei Monti del Matese presso Cusano Mutri (Franco, 1957), nel Beneven-
tano, caratterizzate dalla presenza di affioramenti di bauxite. In queste attivita, alla Societa Anonima
Monte Mutri subentro, nel 1939, la Societa Anonima Montecatini (Franco, 1957) che le continud fino
al 1963 (Crescenti & VigH, 1970).

Diverse sono le tecniche industriali studiate e proposte nel tempo per la produzione dell’alluminio,
sebbene la piu utilizzata sia rappresentata dall’elettrolisi dell’ossido di alluminio o allumina (Al,O,)
ricavata da differenti minerali tra cui, e principalmente, si ricorda la bauxite che deriva il suo nome
dalla presenza di alluminio nelle miniere di Le Baux, in Provenza, e generalmente fa registrare con-
tenuti dell’ossido anche superiori al 50%. Piu in particolare, la bauxite & una roccia costituita da ossidi
idrati di alluminio, per il 40 - 63%, mescolati in varie proporzioni con ossidi idrati di ferro (5-36%) e
titanio (circa il 2%), oltre alla silice (3-20%). Si tratta di depositi residuali di ambiente sedimentario che
derivano dalla dissoluzione di rocce calcaree e dall’alterazione di silicati alluminiferi per desilicizza-
zione dell’argilla.

Le rocce bauxitiche affioranti nei Monti del Matese, secondo Crescenti & Vighi (1970), hanno avuto
origine dall'alterazione, in un ambiente tropicale, di sedimenti alloctoni depositatisi sulla superficie
d'erosione dei calcari di piattaforma durante una fase trasgressiva tra il Cretaceo medio e superiore.
La superficie di deposizione era subpianeggiante, con la presenza di piccole zone depresse in cui
I'acqua, proveniente dai rilievi circostanti, ha depositato frazioni argillose prodotte dalla dissoluzione
dei calcari o dall’alterazione dei loro costituenti minori. Tali processi erano favoriti da periodi di
intense piogge durante i quali le acque, stagnando per lungo tempo nelle aree depresse, permette-
vano elevati accumuli di minerali argillosi e la loro successiva alterazione con formazione di bauxiti.
In questo modo e possibile giustificare la presenza di successioni deposizionali caratterizzate da una
completa variabilita composizionale tra le argille (corrispondenti alle zone piu periferiche) e le bauxiti
(formatesi nelle aree centrali delle depressioni in cui I'acqua poteva permanere piu a lungo), come
avviene proprio nell’area dei Monti del Matese.

CENNI SULL’ASSETTO GEOLOGICO

Il massiccio del Matese (Fig. 1) & ubicato lungo il confine campano molisano ed & delimitato ad
ovest e sud-ovest dal fiume Volturno, ad est dal flume Tammaro ed a nord-est dal fiume Biferno.

La sua ossatura e costituita da depositi di piattaforma e margine di piattaforma carbonatica facenti
parte dell’Unita Stratigrafico-Strutturale del Matese-Monte Maggiore (Ippolito et alii, 1975). Questa
Unita affiora non solo nei Monti del Matese ma anche negli adiacenti massicci carbonatici del Monte
Maggiore, del Monte Massico, del Monte Camposauro e dei Monti di Suio.
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La successione dei terreni ha una potenza che supera i 3000m ed & prevalentemente dolomitica,
dal Triassico superiore al Lias inferiore, e prevalentemente calcarea, dal Lias al Cretacico superiore.
All'altezza dei terreni del Cretacico medio, precisamente tra I'Albiano ed il Turoniano, & presente una
lacuna stratigrafica rappresentata dal rinvenimento di un orizzonte bauxitico (D’Araenio, 1963). Sopra
i calcari del Cretacico superiore in tutto il Matese orientale sono quasi del tutto assenti i terreni
paleogenici, mentre i depositi miocenici (Langhiano-Tortoniano) vi poggiano in trasgressione (Selli,
1957) e sono costituiti prevalentemente da membri marnosi, prima, silico clastici, dopo. Relativamente
alle facies, i terreni carbonatici sono tipicamente di ambiente neritico o di retroscogliera, mentre le
facies dei depositi miocenici sono tipicamente batiali con caratteri fliscioidi nei termini piu elevati.

Il massiccio del Matese, prima di essere coinvolto nei complessi cinematismi che hanno interes-
sato tutto I’Appennino meridionale, dal Triassico medio fino al Miocene Inferiore (Aquitaniano) e stato
controllato prevalentemente da movimenti epirogenetici (Ippolito et alii, 1975) responsabili sia della
lacuna medio cretacica che paleogenica. Proprio in corrispondenza della prima di tali lacune si &
avuta la formazione dell'orizzonte bauxitico oggetto della presente nota e testimoniante una fase di
continentalita nell’area.

Esso affiora prevalentemente nel settore centro orientale del Matese con spessori variabili da
qualche centimetro a 3-4 m ed appare dislocato a piu altezze da numerose faglie che hanno smem-
brato tutto il massiccio. A Cusano Mutri la bauxite, essendo una roccia ricca di ossidi di Alluminio e
quindi ideale per la sua estrazione, & stata oggetto di coltivazione sin dal 1921 ma, a causa princi-
palmente della sua discontinuita, tale attivita non ha mai assunto una rilevante importanza economica
(Crescenti & VigHi, 1970).

DESCRIZIONE MINIERE

L'area in cui sono ubicate le miniere oggetto dello studio corrisponde ad un ripiano strutturale noto
come Regia Piana ribassato rispetto al Monte Mutria verso sud da una faglia orientata est-ovest.
Nell’ambito di questa scaglia tettonica si possono riconoscere altri lineamenti strutturali che I’lhanno
ulteriormente smembrata dislocando, cosi, il livello bauxitico a piu altezze e condizionando, nello
stesso tempo, I'ubicazione e lo sviluppo delle miniere.

Numerosi sono gli ingressi che si possono riconoscere sia dalla caratteristica presenza di depositi
di scarto della lavorazione della bauxite sia dalla presenza di un piazzale di accesso antistante la
miniera che interrompe il naturale profilo del versante. Tuttavia, nel corso delle ricerche condotte
finora, solo otto degli oltre quindici ingressi riconosciuti sono risultati tuttora accessibili e solo di due
& stato completato lo sviluppo del rilievo che viene qui presentato.

In particolare, si tratta di due miniere di oltre 200 m di sviluppo e I'orizzonte bauxitico in cui si
articolano le gallerie & dislocato da una faglia che con orientazione est-ovest ha ribassato il blocco
meridionale di tetto, in cui si apre la miniera denominata M3, rispetto a quello settentrionale di letto
in cui si sviluppa la miniera denominata M4.

Miniera M3

Essa € ubicata in corrispondenza del margine pil occidentale del pianoro della Regia Piana e pitl
precisamente nella contrada Pecorareccia che ha anche dato il nome al giacimento di questa zona
a sud-est di Fontana Vertolo. L'ipogeo (Fig. 2) si apre ad una quota di 1110 m s.I.m. e nelle immediate
adiacenze dell'ingresso sono ancora presenti i resti di alcuni casolari in muratura, probabilmente
adibiti a luogo di ricovero degli attrezzi da lavoro.

Si rinvengono, inoltre, anche i resti di una grande struttura a pianta rettangolare orientata E-W e
dotata di silos sul lato di monte (Fig. 3) nei quali veniva stoccata la bauxite coltivata che, dopo essere
cernita a mano, veniva inviata al sottostante paese di Cusano Mutri per mezzo della teleferica appo-
sitamente costruita e di cui ancora si osservano alcune tracce delle strutture di fondazione dei piloni
portanti lungo il versante.

La miniera M3 e costituita da un articolato sistema di gallerie (Fig. 2) con uno sviluppo planimetrico
di circa 213 m ed é caratterizzata da una pianta a maglie quadrate derivante dall’intersezione di rami
con direzione NE-SW e rami con direzione NW-SE. La cavita presenta sei distinti accessi ben visibili
all’esterno (Fig. 4), dei quali solo quello piu occidentale risulta quasi del tutto ostruito da massi da
crollo.
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Fig. 2 - Planimetria e prospetto assonometrico della miniera M3.
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Fig. 3 - Resti dell'edificio adibito allo stoccaggio e cernita a mano della bauxite coltivata.

Fig. 4 - Due dei sei accessi alla miniera M3.
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Le sezioni trasversali, che in genere presentano forma trapezoidale, piu spesso assumono una
forma molto irregolare a causa dei numerosi fenomeni di crollo verificatisi dopo I'abbandono della
coltivazione (Fig. 5). Tale grave stato di instabilita & altresi accentuato dall'intersezione delle gallerie
con le discontinuita meccaniche che interessano 'ammasso rappresentate, in particolare, da faglie.
Il movimento relativo, instauratosi con rigetti variabili lungo queste ultime, ha prodotto delle fasce
cataclasiche che, in alcuni punti, minano fortemente la stabilita delle volte della miniera anche per la
totale assenza delle opere di sostegno delle stesse, ormai divelte e crollate (Fig. 6).

Attualmente la miniera costituisce un ideale luogo di rifugio e di nidificazione per piccoli mammi-
feri, come confermato dal rinvenimento di una piccola colonia di chirotteri del genere ferrumequinum,
nonché da resti e tracce di piccoli mammiferi (volpi, mustelidi e gatti selvatici).

Miniera M4

Risalendo dalla miniera M3 lungo il crinale del giacimento della Pecorareccia in direzione nord, si
rinviene alla quota di 1130 m s...m. I'ingresso della miniera denominata M4. La sua ubicazione e il
risultato della dislocazione operata dalla antistante faglia che, con orientazione ENE-WNW, ha smem-
brato I'orizzonte bauxitico affiorante in corrispondenza della miniera M3 dislocandolo 20 m piu in alto,
in corrispondenza dell'attuale ingresso M4.

Essa ha uno sviluppo di circa 214 m e presenta un andamento piu lineare rispetto alla precedente
(Fig. 7). L'accesso pud avvenire attraverso due distinti ingressi ben visibili all’esterno e dai quali si
diramano due gallerie in direzione nord le quali, dopo circa 20 m, si collegano ad un sistema ad
anello. Nel complesso, i vari tronchi della miniera presentano prevalentemente orientazioni NNW-SSE,
NE-SW e NW-SE.

Anche in questo caso il fondo della miniera € delimitato da una faglia orientata NNW-SSE in
corrispondenza della quale la fascia cataclasica ha contribuito alla produzione di una gran quantita
di detrito di frana che nel tempo ha divelto le opere di sostegno della volta.
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Fig. 5 — Le gallerie della miniera M3 sono state a luogo interessate da fenomeni di crollo che hanno profondamente alterato
la sezione trasversale tipo delle gallerie.

245



Fig. 6 — Porzione terminale della miniera M3 in corrispondenza della faglia che ha gravemente alterato la stabilita della volta.
Si noti a sinistra il palo di sostegno divelto dai crolli.

CONCLUSIONI

Le ricerche ancora in corso hanno consentito di individuare nel giacimento di Cusano Mutri ancora
otto miniere e/o cunicoli esplorativi tuttora accessibili con sviluppi variabili da poche decine di metri
ad oltre 200 metri.

In particolare, dagli studi & emerso che I'attivita si & concentrata soprattutto nel periodo che va dal
1921 al 1923, periodo in cui sono terminate le estrazioni ad opera della Societa Monte Mutri; mentre
successivamente € stata proseguita dalla Societa Montecatini a partire dal 1939 fino al 1963 con due
periodi di interruzione durante la Il guerra mondiale e nel 1950 (Crescenti & VigHi, 1970).

La qualita del minerale ma, soprattutto, la disomogeneita degli affioramenti e la scarsa potenza del
giacimento sono state le principali cause che hanno indotto alla chiusura dei lavori di coltivazione.

Nel complesso, quasi tutte le cavita visitate, ed in particolare quelle comprese in questa nota, sono
risultate in buono stato di conservazione ad eccezione di alcune gallerie della miniera M3 e alcune
ramificazioni della miniera M4, dove i fenomeni di crollo verificatisi prevalentemente dopo I'abbando-
no delle miniere, stanno gravemente minando la stabilita delle strutture (Figg. 5, 6).

L’attivita mineraria non sembra aver sconvolto I'equilibrio ambientale dell’area in quanto non vi
sono stati sconvolgimenti paesaggistici o attivita che possano aver inquinato il suolo o le falde
acquifere. Al contrario oggi le miniere sono diventate un importante punto di riferimento per la fauna
selvatica locale che in esse trova un prezioso luogo di ricovero soprattutto dai rigori invernali.

In conclusione, le ricerche future hanno come scopo oltre alla individuazione e rilievo topografico
di nuove miniere, anche rilievi geologico strutturali dei terreni affioranti, nonché ricerche relative ai
metodi di abbattimento, ricerca e consultazione di documentazione storico bibliografiche ed, even-
tualmente, scavi all’esterno nei pressi delle coltivazioni e all'interno delle miniere in corrispondenza
delle ripiene.
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Planimetria M4 e Sezioni Trasversali — spheoneiria §

Comune: CusasoMutr; (BN)
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Rilevatori: Afocca F., Bocchino B.,
Del Prete S., Mele R,

\Finito di rilevare: 09.12.2000
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Fig. 7 - Planimetria e prospetto assonometrico della miniera M4.
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